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SHERWIN-WILLIAMS.

SODRA

Slutbehandling av industri-
grundad ytterpanel
behandlad med Laqvin Prime

Grundfirg pa tripanelen som anvinds ar Laqvin Prime, detta 4r en alkydbaserad
produkt med mycket god intringning vilket ger god vidhiftning till tréet och efter-
foljande skikt. Ytbehandlingen skyddar triiet mot vider och vind under transpor-
ten, forsta tiden efter montering fram till slutstrykning, samt under hela panelens
livslingd. Panelens grundskyddas fram till slutstrykning vilket bor ske sa fort som
mojligt, dock senast 12 manader efter montering.

Den industriella ytbehandlingen sker inomhus under noga kontrollerade former,
dér grundbehandlingen sker med noga kontrollerad paldggningsméngd pa virke
med ritt fukthalt. Ytbehandlingen sker inomhus, vilket sékerstiller att panelen inte
utsitts for sol, regn och UV-stralning etc. Detta sikerhetsstiller att systemet far en
lang hallbarhet.

Den grundade panelen kan 6vermalas med de flesta férekommande fabrikat pa
marknaden. Dessa innefattas av vattenburna akrylat- och alkydprodukter samt
l6sningsmedelsburna alkydprodukter av god kvalitet. For att sékerstilla lang
hallbarhet skall minst tva strykningar av toppfirg paforas.

Slamfiirg (Falu Rodfirg eller likvirdig) samt lasyrfiirg rekommenderas ej.
1. Malningen bor ske sa fort som mojligt efter montering av panelen.

2. Malningen skall ske pa rent, fast och malningstorrt virke (max 16% fuktkvot).
Malning ska inte ske pa en panel som understiger 6°C. Mala ej pa solvarma ytor
eller i direkt solljus.

3. Eventuella kapytor samt mekaniska skador som uppstatt under transport eller
under byggtiden skall omedelbart behandlas med limplig grundolja och grundfiirg,

4. For att sikra lang hallbarhet 4r det viktigt att riatt méngd firg med minst tva skikt
skall paforas. Folj alltid fargleverantorens anvisningar for att séikra bésta resultat
och lang hallbarhet pa ytskiktet.

5. For att bevara det malade triet rekommenderas arlig kontroll av fasaden,
eventuella skador skall omedelbart atgéirdas. Fasaden bor regelbundet tvittas med
limpligt rengoringsmedel dér frekvensen beror pa miljon runt fasaden och olika
viderstreck.

6. Panelen bor inte sitta nirmare marken 4n 30 cm.

7. Den generella hallbarheten paverkas av den lokala miljén runt fasaden. Undvik
viixtlighet i nirheten av fasaden.

Folj alltid firgleverantorens anvisningar att séikra bista resultat och lang hallbarhet
pa ytskiktet.

Sherwin-Williams Sweden AB, Industrigatan 5, 195 60 Arlandastad
0381-261 00 | info.sweden@sherwin.com | sherwin-williams.eu

Sodra Wood Langasjo, Strangsmala, 361 95 Langasjo
0471-509 00 | sodra.com/travaror



